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COMPOSICIÓN 

ART. TNT 30/B ART. TNT 54 ART. TNT 55 ART. TNT 84 
80% viscosa 
20% poliester 

34% viscosa 
66% poliester 

85% viscosa 
15% poliester 

70% viscosa 
30% poliester 

Relación Fibra/Ligante 55/45 78/22 73/27 70/30 

Espesor mm. 0,11 0,15 0,21 0,30 

Peso gr/mc 25 33 45 105 

Carga a la rotura 

(daN) 

Longitudinal > 4 > 4,5 > 5,4 > 11,7 

Transversal > 0,9 > 1,35 > 1,8 > 3,8 
Alargamiento a la 

rotura  
% 

Longitudinal < 13 < 17 < 17 < 17 

Transversal < 50 < 34 < 34 < 45 

Resistencia al desgarro   

(daN) 

Longitudinal > 0,18 > 0,36 > 0,45 - 

Trasversal > 0,45 > 0,54 > 0,63 - 

Estabilidad dimensional 

180°C / 2 m 

Longitudinal < 1,5 - - - 

Transversal < 1 - - - 
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